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1. Zakladni udaje
Zhotovitel ¢asti
sanace: IZOLACE A SANACE ZDIVA - PRINS, s.r.o.
Cechova 969/19, 750 02 PFerov
IC: 28591747 DIC: CZ 28591747
Tel. 581 202 154 Fax: 581 703 379
www.sanace-zdiva.cz e-mail: prins@sanace-zdiva.cz

Predmét: SANACE VLHKEHO ZDIVA — DREVARSKY PAVILON — BUDOVA ,,T“, MENDELOVA
UNIVERZITA V BRNE

Obsah: 2. Podklady
3. Projekt sanace
4. Popis jednotlivych zvolenych technologii
5. Stavebné-technické reseni
6. Vétrani suterénnich prostor
7. Likvidace plisni
8. Vnittni kanalizace
9. Kontrola jakosti a u¢innosti provedenych sanacnich praci
10. Ostatni
11. Zavér
Prilohy
2. Podklady
— Vykresova ¢ast zajisSténd zhotovitelem
— Objedndvka urcujici rozsah: projekt sanace vlhkého zdiva
— Vyuziti po rekonstrukci: stavajici
— Objekt pamatkové chranén: ne
— PoZadovana relativni vlhkost: v 1.PP cca 50-55 %

3. Projekt sanace

PFi navrhu technologii na sanaci vlhkého zdiva pro odstranéni pticin vihkosti vychazime ze skutecnosti, Ze
pro sanaci vlhkosti bylo nutno volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedeni,
jejich Gcinnost a zaroven by respektovaly rGznorody charakter konstrukci budovy. Na cely objekt nelze z
téchto dlvodi pouZit pouze jednu z variant sanacniho feseni, ale sanaci je nutno provadét v kombinaci
nékolika technologii.

S provedenim vnéjSich vzduchoizolacnich kandlkl(l vzhledem k vysoké finanéni narocnosti a dosazenému
snizeni vlhkosti neni uvaZovano. Vlastni provadéni je ale i ovlivnéno zna¢nou nerovnosti nadzakladového
zdiva a problémovym provedenim systému privodu a odvodu vzduchu, kdy by doslo k podstatnym zasahlim
do fasady objektu.

Predmétem projektu sanacnich opatreni je feSeni odstranéni pricin a dlsledkd vihkosti z dlivodu kapilarni
vzlinavosti v konstrukcich.
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3.1 VSeobecné principy sanace vlhkého zdiva

Pod pojmem sanace vlhkého zdiva se rozumi dosazeni vyrazného a trvalého snizeni obsahu vlhkosti
v podzemnim a nadzemnim zdivu staveb, které bylo dlouhodobé namahdno uUcinky zemni vlihkosti a po
povrchu terénu stékajici a od ného odstfikujici srazkové vody. K sanacim je nutné pfistupovat takovym
zpUsobem, aby kombinovanym pouZitim rlznych hydroizolacnich a vysusovacich technologii a stavebnich
Uprav podle podminek objektu a jeho okoli, byl na ném vytvoren komplexni sanaéni systém. Tento systém
by mél prednostné odstrafiovat pfi¢iny, a nikoliv jen dlsledky vlhnuti stavby. Podle pouZitého
hydroizolaéniho a vysusSovaciho principu se sanacni zpUsoby, tykajici se namahani zdiva zemni vlhkosti,
rozdéluji na pfimé a nepfimé.

Metody pfimé — Mezi technologie s absolutnimi Ucinky se zarazuji zplsoby mechanické jako vkladané
hydroizolace do strojné nebo rucné profiznuté spary nebo do probouranych otvorl ve zdivu a zarazeni
ocelovych plech( do loZzné spary cihelnych konstrukci.

Z dalSich metod pfimych se jedna o infuzni a tlakové injektdZze a o metody elektroosmotické na principu
aktivni elektroosmézy, vzduchoizolacni systémy aj.

Metody neptimé — Tyto metody snizuji hydrofyzikdlni namahani konstrukci. Spocivaji hlavné v provadéni
drenazi podél obvodovych stén pod terénem, v Upravé vnitiniho prostredi budov (pfirozené a nucené
vétrani mistnosti a prostor, zejména podzemnich). V Upravé terénu vné staveb a ve vytvareni
vodonepropustnych clon v okoli objektu, sanaéni omitkové systémy aj.

Upozoriiujeme, Ze zakladnim predpokladem Uspésné sanace vlhkosti je odstranéni vSech lokalnich zdroju
vlhkosti, které jsou jiného charakteru, nez prirodniho (napf. vadné destové svody, zatékani do objektu atd.).
Tyto prace budou provadény vlastnikem pti zachovné udribé objektu. Objekt vzhledem ke stavebné-
technickému provedeni a charakteru objektu ma fadu omezeni v podobé rozdilnych vyskovych drovni
konstrukci, omezeného vétrani, ¢dstecného podsklepeni, aj.

Projekt sanace je zpracovan v souladu s CSN P 730610 ,Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva —
Zakladni ustanoveni” a souvisejicich predpisu.

Po zvdzeni vSsech omezeni, které byly dany konstrukci a umisténim daného objektu, na zadkladé predchozich
prazkuma a po zvazeni prednosti a nedostatk( jednotlivych technologickych postupl bude sanace vihkého
zdiva fedena vsouladu s¢l. 4.3 CSN P 730610 pomoci pfimych a nepfimych hydroizolaénich metod
nasledovné:

Odstranéni pficin a dasledkd vihkosti

— Plosn3, vertikalni a horizontdlni injektaz zdiva obvodové stény v kotelné ve styku se zeminou.
— Aktivni odvétravani prostor vyuZivanych pro provozni potfeby (m. ¢. P1003, P1005 a P1007).

— Vzduchotechnickd jednotka pro vyménu vzduchu v u¢ebné m. ¢. P1001 (bude fesit specializovana firma
na VZT a vnittni prostiedi).

— Obnova vnitfnich omitek obvodovych stén sanacnim omitkovym systémem s tepelné izolaénimi
vlastnostmi.

— Lokdlni oprava vnitfnich degradovanych omitek.

— Obnova vnéjsich soklovych omitek po obvodu sanac¢nim omitkovym systémem se zvySenym obsahem
vzduchovych pora.

— Doddavka a montaz difuznich list pfi spodnim okraji v navaznosti na podlahu.

— Prostorova dezinfekce vSech suterénnich mistnosti aktivnim ozénem vc¢. likvidace plisni fungicidnimi
prostredky.
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— Provedeni vykopu pro rubovou izolaci zjihozapadni strany objektu u podsklepené casti, poloZeni
ploSného geodrénu a velkoplosné dlazby do drenazniho betonu. Rubova izolace podrovnanim zdiva,
dvouslozkovou bitumenovou stérkou a nopovou félii s ukoncovaci listou.

— Odstranéni stavajicich zpevnénych betonovych ploch ze severovychodni strany na Sitku 1,3 m a
v prostoru pred vstupnim schodistém a provedeni nové betonové zpevnéné plochy s dilataci po
3 m. PfipoloZeni nopové félie s ukoncovaci listou.

— Ze severovychodni strany objektu bude nahrazen stavajici betonovy Zlab polymerbetonovym Zlabem
s litinovou mfizi, Sitka 200 mm.

— Vyména stdvajiciho vnitfniho kanalizaéniho potrubi.
— Prekotveni stavajicich instalaci do nenasakavych materiald.
— Dotésnéni prostupl v obvodovych sténach.

4. Popis jednotlivych zvolenych technologii

> Plosna tlakova chemicka injektaz akrylatovymi gely

Charakteristika izolace a materidlu, vyhody a nevyhody

Pouziva se kizolaci a zabezpeceni starych cennéjsich budov ve slozitych méstskych podminkdach, kde je
velmi problematické provadéni jakychkoliv vykopovych praci. Izolace je provedena na vnitinim lici zdiva.
Injektazni smés dokonale prostoupi zdivem a vyplni pory, ¢imz vznikne kompaktni hmota zajistujici
dostate¢nou vodéodolnost proti pusobeni zemni vihkosti a od ucinkd prisakd destovych vod. Injektaz je
provadéna z vnitinich prostor bez zdsahu do venkovniho prostranstvi. Pro vlastni vytvoreni izolace jsou
pouzity akrylatové gely. Podstatnou vyhodou akrylatovych gell je nizka pocatecni viskozita. Z divodu velmi
dobré penetracni schopnosti nastava bezproblémové utésniovani material(l s jemnou porézni strukturou a
schopnost se dostdvat do kapildrniho systému injektovanych latek. Druh injektazni latky je vidy urcen
bezprostiedné pred injektazi po provedeni zkusebniho zplsobu aplikace.

Pracovni/technologicky postup:

Vrtani infuznich vrtl se provadi nejlépe pres stavajici omitku pro zachovani kompaktnosti zdiva. Vrty o
praméru 12 mm se u plosné injektaze zpravidla provadi vodorovné v rastru 15x15 cm pfi délce vrtu 25 cm
nebo 20x20 cm pfi délce vrtu 40 cm, ale vidy maximalné na 1/3 tloustky konstrukce. Dale je feSeno
docisténi otvor(l stlacenym vzduchem s naslednym osazenim plastovych injektor( (pakr) mechanickym
narazenim do predvrtaného otvoru. Injektor obsahuje kulickovy uzavér, ktery zamezuje vytékani injektazni
latky z infuzniho vrtu (pouze pfi tlakovém plnéni). Vlastni injektaz se provadi injektazni pumpou vidy do
dokonalého naplnéni vrtu. Injektaz probiha postupné od spodni Grovné smérem nahoru.
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Charakteristika gell

e gely jsou tvofeny makromolekulami sloZenych z dlouhych fetézcl molekul, coZ zplsobuje viskozné-
elastické vlastnosti
vyslednym produktem po probéhlé polymeraci je trvale pruzny gel
gely maji hydroskopické vlastnosti (mohou jimat vodu z okoli), ¢imZ dochazi k narlstu jejich objemu;
reakce je vratna (po odebrani vody se vrati do pocatec¢niho objemu)

» Jednofada horizontalni a vertikalni injektaz akrylatovymi gely

Akrylatové gely jsou viceslozkové reakéni pryskyfice na akrylatové bazi. Maji velmi nizkou viskozitu, ktera se
pribliZzuje viskozité vody. Po zreagovani misicich pfipravkd se vytvofi elasticky flexibilni hydrogel, ktery je
schopen pojmout ohrani¢ené mnoZstvi vody pro dlouhodobé udrzeni mechanickych vlastnosti.

Pracovni postup

— Provedeni vrtll & 12 mm v osové vzdalenosti cca 100 — 120 mm a jejich vycisténi vysavacem.

— Osazeni pakrll & 14 mm se provede mechanicky tj. narazenim do predvrtaného otvoru, pakr obsahuje
kulickovy uzavér.

— Vlastni tlakova injektaz tlakovacim zafizenim.

— Pripadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvord, popft. pti vlastni injektdzi.

— Injektazni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v pIlném objemu i v pfipadé vyskytu kaverny.

— Po injektazi se provede demontaz pakrl (objednatel) a pfipadné zapraveni vrtd (vlastni vrty nejsou jiz
vypliovany).

SCHEMA ROZMISTENI VRTU

.100—120/ 100-120,
/‘ @12 mm

Dodatecné horizontdlni clony mohou byt pouZity jak u zdiva s nizsi vlhkosti, tak i pfi hodnotach vysokého
zamokieni cihelného zdiva bez predchoziho predsusovani. Stavajici stupen zasoleni zdiva neni pro ucinnost
provedené injektazni clony rozhodujici. Sanace zdiva je na rozdil od chemickych injektazi ¢i injektdzi zdiva
na bazi polyuretanu a jim obdobnym technologiim velmi spolehliva, nebot rozdilné zavlhéeni konstrukci
v sanované konstrukci je systémem akrylatovych injektdzi eliminovano.

» Plosna hydroizolace silikatovou stérkou

Na vlhkosti naruseném obvodovém zdivu k terénu je navrzeno provedeni rubové izolace silikatovou stérkou
do urcenych vysek. Podklad bude zbaven nesoudrinych ¢asti a bude podrovnan vyrovndvaci zatéZzovou
omitkou.

Vyrovnavaci vrstva zatéZovou omitkou

Zdici a soucasné sparovaci malta pro vyrovnani namahaného zdiva vlhkosti, slouZici jako podklad pro izolaci
proti vodé. Sucha smés je sloZena z anorganickych pojiv, plniv a hygienicky nezavadnych zuslechtujicich
pfisad. Podklad musi byt nosny, prosty prachu, volnych kusl zdiva, vykvétl soli a necistot. V zavislosti na
pocasi se podklad zvlhéi. Po rozmichani se omitka nanasi ruéné v tloustce do 20 mm a srovnd se lati. Cerstva
Uprava bude ochranéna pred rychlym vyschnutim.
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Technické udaje:
— Pevnost v tlaku: min. 15 MPa
— Pfidrznost: min. 0,30 MPa
— Sypna hmotnost: 1,6 kg/dm?3
— Zrnitost: 0 -2 mm

Technologie cementovych hydrosilikatovych stérek

Silikatova hydroizolace je hydraulicky reagujici praskovd hmota s krystalizujicimi Ucinky, schopna zaplfiovat
a utésnovat kapilary. Pouziva se k hydroizolacim proti zemni vlhkosti, netlakové vodé a tlakové vodé do 5,0
m vodniho sloupce. Hydroizolaéni povlaky se vyznacuji vysokou pevnosti a odolnosti proti chemickym a
mechanickym vlivim. Silikdtova stérka ma velmi dobrou pfilnavost ke vSsem béznym druhlm stavebnich
materialQ, jsou ekologické, bez obsahu rozpoustédel a nanasi se na vyrovnanou zatéZzovou omitku. Schnou
do bezesvych spojli, spolehlivé prekryvaji trhliny a jsou vodotésné. Jsou odolné proti vSem vieobecné
agresivnim latkdm, které se nachazeji na stavenisti. Cementova hydrosilikatova stérka umozZiuje vysoké
mechanické zatizeni v¢. odolnosti proti zvySenym, resp. snizenym teplotam.

Podklad musi byt Gnosny, pokud mozno rovny, s otevienymi pdry, na povrchu uzavieny, bez hnizd, trhlin a
vystupkd, zbaveny prachu, separacnich latek nebo vrstev snizujicich pfilnavost, jako jsou napf. oleje, zbytky
natérd, krusty a uvolnéné castice. Podklad muzZe byt vlhky, nikoli mokry. Jako podklad je vhodny beton
hutné struktury, omitky P Il a lll, zdivo se zarovnanymi sparami. Podklady s vétSimi pdry, jako jsou tvarnice z
tézkého betonu nebo s nerovnostmi po bednéni a nerovné zdivo, nejprve vyrovnat cementovou maltou.
Podklad predem navlhcit tak, aby byl v okamziku nanaseni matné zavlhly. Malé trhliny v podkladu prekryt
skelnou mtizkovou tkaninou. Hydroizolac¢ni stérku lze aplikovat Stétcem nebo stérkou, je tfeba vytvofrit
minimalné dvé plné kryci vrstvy. Druhou a dalsi vrstvy nanaset teprve tehdy, kdyZ prvni natér jiz nemuUze
byt dalsim nanasenim poskozen (pfi + 20 °C a 60 % relativni vlhkosti vzduchu nejdfive po 4 — 6 hodinach).
Rovnomérné tloustky vrstvy lze dosdhnout nanasenim pomoci stérky s ozubenim 4 az 6 mm a naslednym
vyhlazenim. Béhem jednoho pracovniho kroku nevytvafet néatér silnéj$i nez 2 kg/m? — nebezpedéi vzniku
trhlin z divodu vysokého podilu pojiv.

5. Stavebné-technické reseni

5.1 Provedeni rubové izolace

»  Provedeni odkopu pro rubovou izolaci

Z jihozapadni strany objektu u podsklepené ¢asti bude proveden vykop pro provedeni rubové izolace zdiva.
Zaroven budou odstranény stdvajici nevyuzivané anglické dvorky. Vykop bude proveden do hloubky cca 100
cm. Dno vykopu bude v pficném spadu min. 3 % od objektu. V horni Urovni vykopu bude proveden tzv.
tfirozmérny ploSny geodrén pro zajisténi ucinného odvodu povrchovych srazkovych vod a omezeni
zasakovani do konstrukci obvodového zdiva. Pfed zapocetim vykopl bude provedena sonda. ObnaZené
zakladové zdivo se mechanicky ocisti. Vykop bude zajistén proti zatékani srazkovych vod, aby nedochézelo
k podmaceni dna vykopu srazkovou vodou. Bude proveden zpétny zdsyp se zhutnénim po cca 20 cm
vibraénim péchem nebo vibraéni deskou (soucasti zasypu nesmi byt stavebni sut, aj.). Zpétny zasyp nesmi
byt proveden zvodnélou zeminou. Zplsob a realnost provedeni vykopu je odvislé od charakteru podloZzi.
Vykop bude zabezpecen proti padu osob.

Geotextilni drendzni vrstva (geodrén)

Zasah predpoklada plosny odkop (snizeni Urovné terénu o cca 10 — 15 cm) podél obvodového zdiva
podsklepené ¢asti na Sirku cca 1,0 m s provedenim zemni plané dle pozadovanych spadd (min. 3 % od
objektu) s poloZenim tfirozmérného geotextilniho drénu, ktery je urcen k jimani a odvadéni prisakovych
vod od atmosférickych vlivl. PfepoloZeni plosného geodrénu je za vnéjsi hranu vykopu, aby byl omezen tzv.
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vliv depresniho kuZelu od pfipadného zasakovani do podloZi. Geodrén se sestdva z drendzni vrstvy a dvou
vrstev netkané filtra¢ni geotextilie, ktera tvofi filtraéni obal drenazini vrstvy. Drendzni vrstva vyrobend
z polypropylénovych nebo polyetylénovych monofild se vyznacuje vysokou hydraulickou vodivosti, kterd
zabezpecuje ucéinné a rychlé odvadéni prasakovych vod z prilehlého prostiedi. Obalova filtracni geotextilie
chrani drendini vrstvu pfed zanasenim Casticemi pfilehlé zeminy a zabezpecuje tak dlouholetou funkénost
celého systému. Obé vrstvy — drendini i filtraéni — jsou navzajem propojeny bodovymi svary. Kombinace
drenaznich a filtraénich vrstev je variabilni a je vyrdbéna ze 2 vrstev netkané filtracni geotextilie
z polypropylénu o plodné hmotnosti 300 g/m?, mezi které je vloZena drenaini vrstva slozena ze 3 vrstev
sitoviny z polypropylénovych monofilt o celkové plo$né hmotnosti 800 g/m?. Celkova tl. drendZniho prvku
je cca 10 mm, celkovd hmotnost 1400 g/m?2.
Pfi srovnani s drendii z pfirodniho kameniva poskytuje tento systém fadu vyhod, ke kterym patfi napft.:

= Vysoka drenazni uc¢innost

= Nepatrna konstrukéni vyska

= Nizkd plosnd hmotnost

= Flexibilita

Po provedeni geotextilni drenazni vrstvy probéhnou terénni Upravy okolo objektu, a to polozenim
velkoplosné dlazby do drenaZniho betonu. Dlazba bude ve spadu min. 3 % od objektu.

> Rubova izolace podrovnanim zdiva, dvousloZzkovou bitumenovou hydroizolacni stérkou a nopovou folii
s ukoncovaci listou

Podklad bude zbaven nesoudrinych &asti a bude podrovnan vyrovnavaci zatéZovou omitkou. Urover

vySkového vyvedeni hydroizolacni stérky nad terén bude min. 30 cm.

Vyrovnavaci vrstva zatéZovou omitkou

Zdici a soucasné sparovaci malta pro vyrovnani namdahaného zdiva vlhkosti slouzi jako podklad pro izolaci
proti vodé. Suchd smés je sloZena z anorganickych pojiv, plniv a hygienicky nezdvadnych zuslechtujicich
prisad. Podklad musi byt nosny, prosty prachu, volnych kus( zdiva, vykvét( soli a necistot. V zavislosti na
pocasi se podklad zvIhéi. Po rozmichani se omitka nanasi ruéné v tloustce do 20 mm a srovnd se lati. Cerstva
Uprava bude ochranéna pred rychlym vyschnutim.

Technické udaje:
. Pevnost v tlaku: min. 15 MPa
. Pridrznost: min. 0,30 MPa
] Sypna hmotnost: 1,6 kg/dm3
. Zrnitost: 0 — 2 mm

Hydroizolaéni bitumenova stérka (dvousloZkova)

Jedna se o dvousloZkovy, polystyrenem plnény a plastem zuslechtény Zivicny silnovrstvy natér (KMB).
Produkt neobsahuje rozpoustédla a je ekologicky. Bitumenova stérka se sklada z Zivicné emulze a reakéniho
prasku. Chemicka reakce této slozky po smichani zplsobuje rychlou odolnost vici desti a zrychleny proces
schnuti. Po proschnuti vznika pevny, ale pfesto vysoce flexibilni zakladovy natér. Pastovitd a pevnd povaha
materidalu umoZiuje nandseni tlustych vrstev v jednom pracovnim kroku.

Oblasti pouziti:

Bitumenova stérka slouZi k vytvareni trvalych, vysoce flexibilnich vnéjsich a vnitfnich natér stavebnich
objektll v oblasti prichazejici do styku se zemi metodou roztirani nebo nastfiku. Produkt je vhodny pro
pouziti na vodorovnych a svislych plochach. Bitumenova stérka dobte drzi na vSech suchych a lehce vihkych

Y\WXed=l PROFESIONALNE

IZOLACE A SANACE ZDIVA-PRINS s.ro. | CECHOVA 969/19, 750 02 PREROV | |C: 28591747 | DIC: CZ 28591747
PRINS@SANACE-ZDIVA.CZ | ZELENA LINKA 800 100 693 | TEL +420 581 202 154, +420 581 201 454 | FAX +420 581 703 379

WWW.SANACE-ZDIVA.CZ



L] SANACE VLHKEHO ZDIVA
= PRINS

e T e DREVARSKY PAVILON — BUDOVA ,, T“, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE
STRANA 7 (CELKEM 14)

mineralnich podkladech.

Vyhody produktu:

e diky nizké hmotnosti materidlu Ize nanaset Spachtli

e moznost nastfiku vhodnym pfistrojem

o diky specidlni praskové slozce zvlast rychla reakéni doba

e vysoce elasticky diky vysoce kvalitnimu zuslechténi polystyrenem a plasty

e rychleschnouci a i v pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek po kratké dobé odolny vici
desti

e po proschnuti je produkt vodotésny vici tlakové vodé a prekryva praskliny

e v pfipadé plné a spojité vysparovaného zdiva neni zapotrebi Zadna vrstva omitky zadné Svy jako
v pfipadé félii nebo tésnicich pasu

Ochranna izolace nopovou fdlii s geotextilii a kluznou vrstvou

Nopova félie bude pouzita zjihozapadni a severovychodni strany objektu. Princip spocivd ve vlozeni
nopované fdlie skluznou vrstvou jako ochrana stérkovych izolaci. Mikroperforovana kluzna félie s
nakasirovanou textilii, kterd plsobi vedle profilované félie jako drendzini vrstva, odvadi spolehlivé vodu.
Kluznd folie rozdéluje trvale pUsobici zemni tlak a zdroven brani pfenosu pohybl na izolaéni stérku. K
zasypu orientované nopy funguji jako plosna drendzini vrstva s nejvysSi odvodnovaci kapacitou. Na
vrcholcich nopl je navarena filtracni geotextilie, ktera zabranuje zanaseni nopové struktury. Nopova félie
md vysokou pevnost v tlaku (vice nez 400 kN/m?2). Spoje jednotlivych pésd jsou Fe$eny samolepicim
okrajem, popf. pomoci tésnicich pasek, které zajistuji dlouhodobé fixované misto presahu. Okraj félie bude
ukonéen ukoncovaci listou pod drovni prilehlych ploch.

5.2 Uprava povrchi vnitinich a vnéjsich

> Omitky vnéjsi

— Mikroporézni susici omitka na bazi romanského vapna

Jedna se o susici sanaéni omitku na bazi pfirodniho hydraulického pojiva s vysokym obsahem difuzné
otevienych mikropdrd. Pouzivd se na sanaci poskozenych povrchli od vzlinajici vlhkosti, pfipadné od
pusobeni vihkosti v kombinaci se zasolenim zdiva. Svymi vlastnostmi odoldva nepfiznivym vliviim prostredi.
Mikroporézni omitka je vhodna nejen do exteriéru, ale i do interiéru. PouzZivd se na vnitfni omitky do
sklept, omitky na sklepni klenby pod Urovni terénu, pro vsechny druhy vihkosti poskozenych zdi (i smisené
zdivo), a zejména na vihké a zasolené zdivo.

Vlastnosti
— pro trvalé vysouseni velmi vlhkych zdi
— difuzné oteviend
— narucni nanaseni
— vyhovuje pozadavkim pro R omitky (reparaéni omitky), v souladu s normou EN 998-1: 2004
— odolna proti vlhkosti a solim

Technické udaje

Typ produktu: Malta na bazi pfirodniho Romanského vapna
Objemova hmotnost v suchém stavu: 1,29 kg/dm3

Zrnitost: Dmax: 2,5 mm

Vyska jedné vrstvy: 2,0-5,0cm
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Obsah vzduchovych por( v Cerstvé malté: ~20%

Hodnota Sq (m): 0,16 (minimalni tloustka vrstvy d = 20 mm)
Pevnost v tlaku po 28 dnech: >=1,5 MPa (CS Il)

Spotteba: 30 kg/m? pfi vrstvé 2,0 cm

PFiprava podkladu

Stara omitka, natéry, nesoudriné ¢asti apod. musi byt zcela odstranény. Plvodni omitka ze spar musi byt
proskrabnuta do hloubky min. 2,0 cm. Zbyvajici ¢asti pavodnich omitek je nutné mechanicky odstranit,
napf. draténym kartd¢em, dokud nebude povrch ¢&isty. Caste¢ky prachu se odstrani vyfoukdnim.
Odstranénd omitka musi byt co nejdfive odvezena z nebo od objektu, aby se zabrdnilo prosakovani ve vodé
rozpustnych soli kapildrami zpét do zdi. Pfed aplikaci se povrch zdiva navlhéi, aby nedoslo na suchém
povrchu k opaddni nahozené jadrové vrstvy. Vyska aplikace jadrové omitky je stanovena vykresovou
dokumentaci.

Pfiprava maltové smési

Do suché, pytlované, maltové smési se mlze pridavat voda vyhradné v prlbéhu pfipravy. Maltova smés
muzZe byt michana pomoci standardni stavebni michacky nebo pomoci ru¢niho michadla. V zajmu zajisténi
optimalniho mnozstvi vzduchovych pérd v maltové smési a predpoklddané spotieby susici omitky na m?,
musi byt malta michana po dobu nejméné 10 a nejvySe 12 minut! V ptipadé kratSiho ¢asu michani nedojde
k vytvoreni potfebnych vzduchovych péri a kvalita pripravované maltové smési nebude dosahovat nutnych
parametrd. Po namichani optimalni konzistence pro aplikaci na urceny povrch nechame smés na cca 1
minutu odstat, pak znovu promichame na 2 minuty, neZz dosahneme krémové konzistence.

Aplikace

Povrch, ktery bude omitany, musi byt intenzivné navlhéen vodou asi pul hodiny pfed omitanim. Povrch
stény se opatfi postfikem pripravenym naredénou jddrovou mikroporézni omitkou. Jiny material na Upravu
podkladu nedoporucujeme. Pfipadné otvory ve sténé jsou vyplnény novymi cihlami nebo kameny pomoci
jaddrové mikroporézni omitky. V nasledujicich krocich je prvni vrstva omitky (postfik) znovu intenzivné
navlhéena a druha vrstva susici omitky je nahozena az do celkové tloustky omitky nejméné 2,0 cm. Kdyz je
tloustka omitky jesté vétsi nez 5,0 cm, je nutné, aby byla omitka nandsena ve vrstvach po 1,0 cm aZ do
pozadované tloustky. Tloustka vrstvy se reguluje pomoci omitnik(l — vodici laté, nebo omitniky pfipravené
z jddrové malty. Posledni vrstva se stahne nahrubo lati bez intenzivniho hlazeni do finalni Upravy od zdola
nahoru. FindIni Stukovd Uprava mlze byt na povrch provedena po vyzrani jadrové vrstvy, nejdfive vsak po
dvou dnech.

Jadrovd omitka mUze byt na povrchy nanasena pfi minimalnich teplotach +5 °C a maximalnich teplotach
+30 °C, a to jak pro teploty povrchu zdiva, tak teploty okolniho prostredi.

— Jemna susici omitka na bazi romanského vapna (Stukova omitka)
Jemna susici sanacni omitka na bazi prirodniho hydraulického pojiva s vysokym obsahem specialnich
otevienych mikropora.

Vlastnosti
— pro trvalé vysouseni velmi vlhkych zdi
— difuzné oteviend
— na ru¢ni nanaseni
— vyhovuje pozadavkiim pro R omitky (reparacni omitky), v souladu s normou EN 998-1: 2004
— odolna proti vihkosti a solim
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— Setrna k Zivotnimu prostredi

Technické udaje

Typ produktu: Malta na bazi pfirodniho Romanského vapna
Objemova hmotnost v suchém stavu: 1,16 kg/dm3

Zrnitost: Dmax: 0,5 mm

Tloustka vrstvy: 2,0 mm

Koeficient propustnosti vodnich par (u): 8,9

Hodnota Sq (m): 0,03 (minimalni tloustka vrstvy d = 3,0 mm)
Pevnost v tlaku po 28 dnech: >=1,5 MPa (CS )

Spotfeba: 3,0 kg/m? pfi tloustce 2,0 mm

Priprava podkladu
Povrch, na ktery mda byt omitka nanesena, musi byt pevny, bez volnych ¢astic a Spiny. Pfed nanesenim
Stukové vrstvy omitky musi byt povrch navlhéen vodou.

Pfiprava maltové smési
Do hotové suché maltové smési se prida vyhradné voda. Voda se pridava pouze v pribéhu pripravy. Smés
se micha ru¢nim michadlem do ziskani poZadované konzistence pro nandseni.

Aplikace

Stukova omitka se nanasi na pfipraveny povrch, ktery je vyzraly. Pfedpokladem je vyzralost podkladu 1 — 2
dny dle klimatickych podminek. Omitka se vyhlazuje klasickym zplsobem jako jemné omitky. Tloustka
omitky by méla byt cca 2,0 mm. P¥i realizaci fasadnich povrch( je tfeba se vyhnout pfimému sluneénimu
zéreni, desti, silnému vétru a mize. Jemna sStukova sanacni omitka muize byt pfemalovana asi po tfech
tydnech. Mohou byt pouzity pouze paropropustné mineralni barvy umoznujici difuzi (dychani) vodnich par.
Silikatové, silikonové, mineralni, vdpenné barvy apod., tyto podminky splfiuji.

Stukova omitka mdze byt na povrchy nandsena pfi minimalnich teplotach +5 °C a maximalnich teplotach
+30 °C a to jak pro teploty povrchu zdiva, tak teploty okolniho prostredi.

VSeobecné poZadavky na provadéni obnovy povrchu

— Pro naslednou kontrolu jakosti a u¢innosti provedenych sanacnich praci je doloZeni garance a certifikace
pouZzitych materialt dodavatele (vyrobce, prodejce) a prokazani odbornosti zhotovitel sanacnich praci.

— Na povrchové Upravy omitek bude pouzit Stuk s vysokym obsahem mikropdr(. Pri vlastni aplikaci je
nutno sledovat prabéh projevl zavlhnuti zdiva a vysku omitek upravovat tak, aby odpovidala
potifebnému pozadavku nad horni hranici vihkostnich map.

— Veskeré vyspraveni a nahrazeni zdegradovaného zdiva musi byt provedeno zcihel novych (byt i
jednotlivych dlomki), vybourané zasolené a vlhkosti zasazené cihly nesmi byt pouzity. Pro plentovani
zdiva je moZno pouZzit béznou vapenocementovou omitku (doporucend smés SMS se siranovzdornym
cementem), ale s provzdusinovacim a plastifikacnim pripravkem, ktery umozni prodychavani konstrukci a
eliminuje nestejnorodost podkladu.

— Pro fixaci rozvodd nesmi byt ve vlhké z6né zdiva pouzita sddra, budou pouzity nenasdkavé materialy
s omezenou hygroskopicitou, napf. pouZiti rychlovaznych cementd.

> Omitky vnitini
— Sanacni omitka s tepelné izolacnimi vlastnostmi
Jedna se o jednovrstvou, jednoslozkovou hydrofilni jddrovou sanac¢ni omitku, kterd na svém povrchu
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zvysuje teplotu, a tim omezuje moznost tvorby povrchové kondenzace. Nandsi se v tloustce maximalné 40

mm na provedeny sanacéni

podhoz. Hydrofobitu

je pfipadné moiné volit dodate¢né pomoci

hydrofobizacniho natéru. Na rozdil od béznych sanacnich omitek maji tyto omitky zvySenou odolnost proti
degradacénim ucinkdim soli. Omitka ma vhodné deformacni vlastnosti a nizkou ploSnou hmotnost.

Vlastnosti
— vysokd paropropustnost
— nizkd objemova hmotnost
— spliuje poZadavky WTA

— potlacuje vznik plisni, mech( a fas

— variabilita hydrofobity (mGze fungovat nejen jako hydrofilni, ale také jako hydrofobni)

Technické parametry

Soucinitel tepelné vodivosti
Pevnost v tlaku

Pevnost v ohybu

Objemova hmotnost (suchy stav)
Prilnavost k podkladu

Obsah vzduchu v ¢erstvé omitce
Soucinitel propustnosti vodni pary
Soucinitel absorpce vody

Doba zpracovani

Teplota pouziti

<0,09 W/mK

1,7 N/mm2

0,6 N/mm?2

410 kg/m3

0,1+0,13 N/mm2 (FP:A/B)

>25%

<9

0,73 kg/m?min05

370 min

podklad a okoli od +5°C do +30°C

Oblasti pouZiti
— zavlhlé, solemi napadené zdivo
— vnitfni i vnéjsi pouziti
— ruéni i strojni omitani
— zamezeni kondenzaci
— omezeni rlstu plisni

Zpracovani

Maximalni tloustka vrstvy ¢ini 40 mm. Pfi tloustce nad 40 mm je tfeba pracovat ve dvou krocich. Pred
nanasenim kazdé dalsi vrstvy je tfeba dodrzovat prostoj v trvani 1 dne na kazdé 3 mm tloustky vrstvy (pfi
teploté 20 °C a relativni vihkosti vzduchu 55 %). Cerstvy pfipravek se srovna nahrubo a nasledné se zdrsni
karta¢em, zubovou Skrabkou nebo zubovym hladitkem ve vodorovném sméru pro zajiSténi provazanosti
jednotlivych vrstev. Posledni vrstva omitky se v Cerstvém stavu srovna navlhéenou hlinikovou lati. Po
dostatecném zataZeni povrchu omitky se povrch srovna Skrabkou, kterou se strhne vystupujici materidl. Na
takto pfipraveny podklad se nanese Stukova uprava. Naneseni Stuku se doporucuje min. po 21 dnech
z dGivodu eliminace objemovych zmén jadra omitky.

5.3 Difuzni listy

V misté provadéni injektazi lze pouzit difuzni liSty, které budou osazeny na zdivu. Ve zdivu se nachazi
zbytkova vlhkost, které je nutno umoznit difuzi do vnéjSiho prosttedi, tedy doodvétrani. Difuzni lista je
schopna zajistit odvétrani vodni pary ze zdiva, ale i vytvofit mechanickou ochranu sanacnich a béznych
omitek a soucasné umoznit odvod difundujici vodni pary z nepodsklepenych podlahovych konstrukci a
parotésné uzavienych prostor. Difuzni lista je sloZzena ze dvou dilG s pfesnou perforaci na obou stranach.
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Dvoudilné provedeni je vhodné pro spojovani list preplatovanim, kdy nemuzZe dojit pfi osazovani
k nezadoucim Uskokdm. Spojeni umoziuje pevné a estetické provedeni vnéjsich rohl. Instalované listy Ize
vyuzit i napf. k dodate¢né instalaci slaboproudého rozvodu. Dostatecna pruinost materialu zarucuje
moznost tvarovani pfi osazovani liSty na zaoblend mista a také jako dilatacni prvek. LiSty se osazuji vidy na
dobre ocisténé zdivo do soklikové casti. Pfipeviuji se na sanacni maltové terce, hmozdinky ¢i tmelem,
optimalni je kotveni pomoci hmozdinek.

5.4 Bouraci prace

Budou odstranény stavajici vnitfni a soklové omitky do uréenych vysek a provedeny omitky nové. Po
otluceni omitek bude zdivo ocisténo a odsparovano do hloubky cca 25 mm. Bezodkladné je nutno odvézt
rumisko (nebezpedi sekundarni kontaminace zdiva solemi).

6. Vétrani suterénnich prostor

Jednotky aktivniho vétrani

V suterénnim prostoru budou instalovany celkem tfi jednotky aktivniho vétrani, a to v mistnostech ¢.
P1003, P1005 a P1007. Princip systému spocivd v pouziti energeticky velmi Usporné vymény vzduchu
pomoci systému casové elektronicky fizenych pomalubéinych ventilatord. Po doplnéni s propojovacimi
prvky systém pracuje v rezimu laminarniho proudéni vzduchu. Vyména vzduchu je automaticka, bez ucasti
lidského faktoru. Po svém sefizeni soustava vytvari v daném prostoru podminky, pfi nichz je vzdusna
vlhkost uc¢inné a neSkodné odvddéna, takie nedochdzi ke kondenzaci vzdusné vlhkosti, naopak jsou
stavebni konstrukce i zafizovaci pfedméty vysouseny. Pro instalaci budou provedeny jadrové vrty DN 110
mm. Vyvod na fasddé bude opatien atypickou mfizkou v kovarském provedeni, aby nedochazelo k naruseni
vizualniho vijemu. Typ mfizky bude upfesnén a odsouhlasen na kontrolnim dnu stavby.

Rekuperacni jednotka

V mistnosti ¢. P1001 bude instalovana rekuperacni jednotka.

Rekuperacni jednotka — deskovy protiproudy vyménik, vestavény elektricky predehrev, vestavény elektricky
dohtev, uzaviraci klapka, vestavény cidlo CO2, EC motor, do 40 °C, filtr, s proménnymi otdckami, podstropni
provedeni

Technické parametry rekuperacni jednotky:

—  Max. mnoistvi vzduchu: 550/430 m3/h pfi 0 Pa

—  Elektrické napéti: 1/N/PE 230V proud 1,1 A

— Vykon motoru(): 132 W

—  Stupné rychlosti: Proménnymi otac¢kami

— U¢innost rekuperace a#: 90,5 %

— Maximalni teplota vzduchu/oblast: 40°C/40°C

— Hladina hluku: 35/30 LpA Hladina akustického tlaku v 1 m doba dozvuku 0,9 s

— Vaha: 108 kg

— Pfipojeni: @ 250 mm

Technické parametry fasadni mtizky:
—  PFipojeni: @ 250 mm
— Material: Hlinik

Pfipadné pozadavky budou feseny v ramci dodavatelské dokumentace zhotovitelské firmy. Zaroven bude
uzaviena smlouva na servisni prace a doporucen pravidelny rocni servis.
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Jednotky vétrani budou napojeny na stavajici zasuvkové rozvody, s novou instalaci elektrorozvodi neni
uvazovano.

7. Likvidace plisni

Dezinfekce suterénnich prostor

Vzhledem ke kontaminaci povrchd suterénnich prostor zasazenych plisnémi a mikroorganisml bude
provedeno preventivni opatfeni pro kompletni dezinfekci pomoci aktivniho ozonu (aktivni kyslik). Ozon
zcela ucinné likviduje mikroskopické ¢astice vSech zdravi skodlivych organismU vc. bakterii. PFi jeho aplikaci
je soucasné odstrafiovan nepfijemny zapach se zatuchlinou. Generator ozénu produkuje z kysliku ozon (0s),
a takto vznikly plyn je vhanén do prostoru, kde molekuly ozonu aktivné pronikaji do bunék mikroorganism(
a likviduje jejich strukturu a nasledné se pfeméni na neskodny kyslik (O,). Prostory v dobé aplikace musi byt
uzavieny a poté radné vyvétrany. Vzhledem k vysoké koncentraci ozonu je nutno dodrzovat bezpecnostni
opatreni, pracovnici musi byt vybaveni ochrannymi prostfedky a fadné proskoleni.

8. Vnitini kanalizace

Pod podlahou suterénu objektu je poloZena stavajici kanalizace z trub z PVC. Stavajici potrubi bude
vykopano a demontovano. Ve stavajicich trasdch bude polozeno nové kanaliza¢ni potrubi.

Nové bude polozeno i svislé kanalizacni potrubi, které se napoji na stavajici potrubi pod stropem suterénu.
Na svislém potrubi budou ve vySce cca 1,2 m osazeny Cistici kusy.

Vytypované destové svody budou osazeny novymi lapacdi stfesnich splavenin a pfipojeny na nové
kanaliza¢ni potrubi.

Materidl a feSeni

LeZzatd kanalizace vedend pod podlahou 1.PP je navriena z plastového potrubi PVC-sytém KGSN4, které je
spojovano hrdly pomoci pryZovych krouzkd. Potrubi lezaté kanalizace vedené v zemi bude kladeno do
piskového podkladu a rovnéz bude piskem bez ostrych hran zasypano.

Potrubi bude vedeno ve spadu.

Svislé potrubi bude provedeno z plastového potrubi PP, systém HT, ktery je odolny proti horké vodé.
Pfipojeni zafizovacich predmétd bude provedeno rovnéz plastovym potrubim PP, systém HT.

Po poloZeni kanalizace bude provedena zkouska tésnosti. Vysledek této zkousky bude zapsan do stavebniho
deniku. Protokol o pfejimce kanalizace podle CSN 73 6760 mezi dodavatelem a dozorem investora musi byt
predlozZen pfi kolaudacnim fizeni.

-]

. Kontrola jakosti a ucinnosti provedenych sanacnich praci

e Aby se systému sanacnich opatfeni s jeho vlastnostmi umozZnila optimalni funkcénost, je nutno dbat
nasledujicich opatfeni:

— Na vSechny natéry barev nebo povrstveni musi byt kladen pozadavek, aby jejich difdzni odpor byl nizsi
nez difizni odpor vrstev omitek (difizni odpor Sq < 0,1 m).

— Pred, béhem a po provedeni omitkarskych praci se nesmi pouzivat saddra na opravované zdivo.

— Kontrola jakosti a u¢innosti provedenych sanacnich praci bude provedena v dobé do skonceni zarucni
doby na provedené sanace.

— Kontrola jakosti sanacnich praci se zjistuje odbérem vzorkd zdiva a omitek a jejich hodnocenim na
hmotnostni obsahy vlhkosti a na druhy a mnozZstvi soli tvoficich vykvéty, vzorky na obsah vlhkosti se
odebiraji z hloubky alespori 100 mm pod jeho povrchem, analyza vzorkU se provadi v laboratofi.
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— Prislusnd méfreni budou provedena tak, Ze se vzorky ze zdiva odebiraji a méreni provadéji ve svislém
profilu v urcitych vyskach.

— U&innost sanaéniho systému se hodnoti objektivnim posouzenim miry vysudeni zdiva. Jeho G&innost je
dana jednak absenci vizudlnich poruch na plochach stén, jednak vyraznym zlepSenim mikroklimatu
prostor, pokud tyto nejsou ovliviiovany jinymi negativnimi vlivy. Objektivnim posouzenim je vSak hlavné
vyhodnoceni hmotnostni vlhkosti zdiva, ve srovnani s vychozim stavem. Méfeni obsahu vlhkosti bude
provedeno na smluvnim zakladé.

— Stupef Gcinnosti sanace na zakladé méreni obsahu vihkosti ve zdivu stanovuje CSN P 73 0610.

— Pro posouzeni vlastnosti omitek, které se pouZily pro sanaci prostor se kromé vlhkostni analyzy
provedou i laboratorni rozbory na obsahy siran(, chlorid( a dusi¢nan( (pokud nebude stanoveno jinak).

— Vysusovani vlhkého zdiva na kazdém objektu je i pfi vytvoreni téch nejucinnéjsich sanacnich systéma a
opatieni procesem dlouhodobym. K vyschnuti konstrukci na ustdleny obsah vlhkosti zabudovanych
konstrukci dojde v zavislosti na jejich tloustce, na druhu zdiva, na vysi pavodni vihkosti a mife zasoleni
zpravidla ne dfive nez za dobu nékolika let.

— U¢innost a dlouhodobou trvanlivost sana¢nich systém( je mozno zarudit jen za téch podminek, nejsou-li
podzemni a nadzemni konstrukce namahany vodou zjinych zdroji neZ pfirodnich, stfesni krytina
objektu musi byt v dobrém technickém stavu a voda stékajici po povrchu terénu musi byt odvadéna od
pat zdi, dale nesmi dochazet k Unikim destové a biologicky znecisténé vody z kanalizace, z pfipojek a
odpadU navazujicich k objektu.

10. Ostatni

— Dodavatel stavebnich praci je povinen, aby provadél veskeré prdce v souladu se zdkonem o BOZP a jim
souvisejicich predpist v oboru stavebnictvi v platném znéni k aktualnimu datu. Jedna se zejména o vyhl.

¢. 309/2006 Sbh. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a
souvisejictho nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici musi byt objednatelem prokazatelné proskoleni a
seznameni na zdkladé konkrétni situace na stavbé, vzhledem k provadénému charakteru ¢innosti.

— Odpad vznikly pfi stavebnich pracich bude ukldddn do rozmérové vhodnych kontejneri nebo bude
ihned nakldadan a odvazen. Odpady ukladané do uloznych prostfedkl musi byt zabezpeceny proti
rozptylu do okoli. Spalovani jakéhokoliv materidlu nebo odpadu je zakdzano. Plvodce odpadu bude
dodrzovat veskeré povinnosti stanovené zdakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
zakond.

— Dodavky energii budou zajistény ze stavajiciho objektu. Pro méfeni spotfeby budou osazeny vodoméry
a stavebni rozvadéc s elektromérem.

11. Zavér

Projekt sanace vlhkého zdiva bude zavazny pro celkovou sanaci prostor, nasledné miiZze byt upfesnén po
provedeni doplrikovych priizkumii, ale i samoziejmé dle skutecnosti zjiSténych pf¥i vlastni realizaci.

Projekt sanace vlhkého zdiva pro objekt , Dfevaisky pavilon — budova ,,T“, Mendelova univerzita v Brné“
jsem zpracoval jako fadny clen WTA-CZ — Védeckotechnické spolecnosti pro sanaci staveb a péci o
pamatkové objekty s udélenou autorizaci pro oblast sanace zdénych staveb proti vihkosti vedeném pod
¢islem 00008.
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